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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania termomodemizacji trzech segmentow szkoly w Perzowie 77A.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ociepleniem
$cian zewnetrznych obiektu wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, okreslonych
w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentéw przetargowych (opis
techniczny i rysunki).

Zakres robot : :

- docieplenie $cian zewnetrznych sali w systemie posiadajgcym aktualng aprobate
techniczng, z wyprawg elewacji z zastosowaniem tynku mineralnego i ptyt ze styropianu
ekstrudowanego o grubosci 10 cm,

— docieplenie na wysokosci cokotu plytami grubosci 6cm z polistyrenu ekstrudowanego
mocowanego do podtoza dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg,

1.4 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogdine".

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie ze sztukg budowlang i instrukcjg producenta systemu. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1.Materiaty

Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wytycznymi zastosowanego systemu :

Srodek gruntujacy do $cian

Piyty styropianowe EPS 80-036 (FS-15)

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 6 cm

Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa do przyklejenia ptyt z polistyrenu

Zaprawa klejaca systemowa

Siatka z widkna szklanego
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Tynk sylikatowo-sylikonowy
tgczniki mechaniczne
Listwy startowe z aluminium
Narozniki z aluminium
Ptytki granitowe o gr. 2,5¢cm

2.2. Warunki dostawy, magazynowanie

3l

Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczgtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie . Pojemniki
Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie ,

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4°C,

Piyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed potamaniem

i uszkodzeniem krawedzi.

SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogéine”.
Sprzet budowlany: rusztowania , wiertarki , pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST "Wymagania
ogolne".

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogédine

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine".

5.2.Warunki szczegotowe :

Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny

powinna wynosi¢ powyzej + 5°C . W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed

zamoczeniem i uszkodzeniem,

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu
ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnier: ,

— Powierzchnie nie objgte pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem,

- W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna,

— Pomiedzy rusztowaniem, a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duzg odlegtos¢

(minimum 45 cm), a kotwy zamontowaé¢ ze spadkiem od Sciany w celu
prawidtowego odprowadzenia wody,

- Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste , suche i ptaskie z tolerancja + 6mm na
promieniu 1,2 m, wolne od wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomoca
odpowiednich preparatéw, a odchytki $cian od pionu zniwelowane w sposob
uzgodniony z projektantem,



TERMOMODERNIZACIA ZESPOEU SZKOL
PERZOW 77 A, 63-642 PERZOW

— Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci kleju do podtoza . Piyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggty powtoke
termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetnic
materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca .

— Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna , nalezy jg sprawdzic przy
uzyciu taty dtugosci co najmniej 2,5 m.

- Calg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowac ruchami okreznymi , a powstaty
pyt doktadnie usunac.

— Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciagly , az do naturalnych przerw
takich jak naroza budynku , dylatacje lub linie tasmy maskujgcej . Nalezy zapewnic
odpowiednig liczbe pracownikéw i rusztowan. Nalezy unika¢ prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci
uzywac materiatu pochodzgcego w tej samej serii.

5.3. Ogolne zalecenia technologiczne wykonania robét.

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki
tynku uzupetni¢. Powierzchnig Scian zagruntowac. Po uplywie 24h od gruntowania
wykona¢ probe przyklejenia ptyt styropianowych i polistyrenowych w sposdb zalecany
przez producenta systemu. Wykonanie ocieplenia Scian plytami styropianowymi nalezy
rozpoczag¢ od zamocowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie piyt
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania plyt nalezy
zastosowac faczniki mechaniczne w ilosci nie mniejszej niz 4-6 sztuk na 1m’ na catej
powierzchni, i nie mniej niz 8 sztuk/1m? w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne
wykonywac nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt i po stwardnieniu
zaprawy klejgcej. Dlugosc tgcznikow w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosic co
najmniej 6 cm. Po 3 dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonania warstwy
zbrojonej, a nastepnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy barwiony w masie. Warstwe
zbrojong i wyprawe elewacji wykona¢ w sposéb zalecany przez producenta systemu
i zgodnie z projektem.

6. Ogodine zasady kontroli jakosci robot.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot , aprobat technicznych
oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentow.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robdt oraz
sztukg budowlana.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w SST-B.00 , Wymagania ogodline”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-B.00 Jednostki obmiarowe: robét okredlane 53
w przedmiarach robot dla okreslonego rodzaju robdt. Podstawa przyjecia jednostki
przedmiarowej jest przedmiar robot ogdlnobudowlanych. W zakresie wykonania jednostki
obmiarowej  mieszczg si¢ wszystkie czynnoici wyszczegdlnione w opisie robot
w poszczegdlnych pozycjach tabel Katalogéw Nakiaddw Rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoline zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdine". Odbioru robét nalezy
dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- przygotowania podtoza (uzupetnienia ubytkéw, gruntowanie)
- jakosci dostarczonych materiatéw — atesty
- grubosci zastosowanych plyt ociepleniowych,
- ilosci tgcznikéw na 1 m?
faktury i kolorystyki
jakoéci i wypetnienia spoin obudowy granitowej cokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym
W niniejszej ST w oparciu o odbiér faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz z oceng
jakosci robét i oceng jakosci uzytych materiatow

9.2. Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuije:

- roboty przygotowawcze,
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

-wykonanie i demontaz rusztowan,
-prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane :
Aprobata techniczna ITB lub certyfikat zgodnosci z PN-EN dla zastosowanego systemu

docieplenia.
Karty techniczne produktéw
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Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania Scian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r

11. Normy zwigzane :

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U). Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.

PN-EN 13499:2005-10-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - ...
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
GRUPA ROBOT:
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
454 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA ROBOT:
4542 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
KATEGORIA ROBOT:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki i slusarki drzwiowej realizowanych w ramach projektu:

Termomodemizacja zespotu szkot w Perzowie,
Perzow 77A.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkdie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robét:
- montaz stolarki okiennej,
- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,
- montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podstawowe podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-
0.0. — ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$c z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48,
poz. 401).
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w zesc ST - 0.0. -
Mymagania ogdine”.
2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatow
Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatdw zawarto w czeSc opisowej i rysunkowej dokumentadji
projektowej.
Do wykonania poszczegdinych robét ogolnobudowlanych nalezy zastosowac materiaty zgodne z:
e dokumentacjg projektowa,
e przywotanymi instrukcjami ITB,
o wiasdwosdami okreslonymi w ST-0.0.

Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Sa to:

e wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosd i wydano deklaracie zgodnosdi z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;j,

e wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang nomma europejskg do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobaty
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techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczna paristwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujgce sie w okredlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosd z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga byé wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentadji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal oéwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnost wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikagji, bad? inne, o ile
Zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Nowa stolarka okienna:

materiat: PCV

Stolarka okienna z profili PCV min. 5 -komorowych o wspdtczynniku przenikania diepta U=0,8 W/m?K. Kolor
biaty. Okna wyposazy¢ w nawietrzaki okienne zapewniajace normowy naptyw $wiezego powietrza.

Nowa stolarka drzwiowa:

materiat: PCV (profile ciepte)

szyby: zespolone dwuszybowe szkto bezpieczne obustronnie klasy P2,

uchwyty, klamki: kazde skrzydio drzwiowe wyposazy¢ w uchwyt lub klamke wg stanu istniejacego,

zamki: kazde drzwi wyposazone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe wielozastawkowe

i bebenkowe lub rolkowo-zasuwkowe.

Drzwi wejéciowe do budynku o wspdtczynniku przenikania depta U=0,8 W/m?K.

Parapety wewnetrzne: granitowe.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyzace sprzetu podano w ST-0.0.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdinymi w ST-0.0.

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajace wiasciwg jakos¢ przewozonych towardw.

Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej
wyrobu. Zatadunek | wyladunek materiatow z rozbidrek musi sie odbywac z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci | bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien byC jak okreslono w specyfikagji badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszelkie pomiary otwordw okiennych i drzwiowych przed wykonaniem nalezy wykona¢ z natury.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wbudowaniem lub osadzaniem elementow, okien i drzwi nalezy
zapoznac sig z warunkami istiejacymi w miejscu osadzania tych wyrobéw i oceni, czy zapewniaja one
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robGt. Ewentualne usterki usunaé, podioze wzmocni¢ badz
przemurowac.

Do mocowania nie wolno uzywaC zadnych materiatéw, ktdre mogtyby uszkodzi¢ whudowywane wyroby Iub
elementy bezpoérednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie patami folii
budowlanej. Stolarka drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez
zweryfikowanie dotgczonych Swiadectw i atestow.

Drzwi pochodzace z rozbidrki a przeznaczone do wbudowania nalezy oczyécié ze starej farby, uzupetnié
ubytki, zaszpachlowal i wyszlifowaC nieréwnosci i pomalowa¢ dwukrotie farbg olejnga w  kolorze
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Przy wszystkich oknach nalezy zamontowac nowe parapety wewnetrzne i zewnetrzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli robdt podano w ST-0.0.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatlem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
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dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci
producenta dla stosowanych materiatdw, oswiadczenie, ze zastosowane materialy speiniajg wymagane
normami warunki techniczne.
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikagji technicznej oraz muszg posiadaC swiadectwo jakosci producentdw i uzyska akceptacje
Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentagjg techniczng,
poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i slusarki
Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

e wymiary zewnetrznych i wewnetrznych osdiezy: + - 1 mm

o roznicy w dtugosd przekatnych osdezy: + - 1 mm

e wymiary skrzydel i przekgtmych: + - 1 mm

e odchylenia od plaszczyzny: + - 1 mm
Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeline pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy catkowicie wypetnic materiatem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odpome na drgania i wstrzasy, montaz oscieznicy
do oscieza — sprawdzenie zgodnosd z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakosc
tacznikdw, ilosdi, diugosci, sposobu osadzenia.

Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oscieznicy — sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze
zgodnoscig z aprobatg techniczna.

6.5. Sprawdzenie walorow uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnosc dziatania skrzydet, zamkow, samozamykaczy.

Skrzydta winny rozwierac sie swobodnie a okudia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta
do oscieznicy.

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetéw zewne¢trznych

Powierzchnia parapetow winna by¢ rdwna bez uszkodzen.

6.7. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikadji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-0.0. ,Wymagania ogdine™

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem robdt).

Sposob obmierzania poszczegdinych robét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi
w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST - 0.0. , Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.



TERMOMODERNIZACJIA ZESPOLU SZKGE
PERZOW 77 A, 63-642 PERZOW

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosd podano w ST ,Wymagania og6ine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuie:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem,

zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc,

obicie opaskami

obsadzenie prefabrykowanych parapetow wewnetrznych,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péiniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn. 27.05.2004
r.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspdtezynnik przenikania ciepta, Metoda obliczania”,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosdi, wymagar, jakie powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
2godnosdi oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosc wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajacych
do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dia przyjetych systemow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralnej w zwigzku z zamiarem
wykonania ocieplenia stropu na poddaszu w budynku szkolnym Zokalizowanym w Perzowie 77 A w
oparciu o projekt budowlany i ziecenie Zamawiajacego

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie prac izolacyjnych w ramach realizowanego zadania, tj. montaz
ocieplenia stropu na poddaszu z wetny mineralnej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralnej
— nalezy przez to rozumiec wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych robét
zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajace z dokumentacji technicznej, zawierajace opis
przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakosciowe dotyczace materiatu i wykonania
robot zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng z wetny mineralnej.

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie ze sztukg budowlang i instrukcjg producenta systemu. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdine”.

Przy zaktadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementéw budynkéw z zastosowaniem
weiny minerainej nalezy stosowac sie do instrukciji producenta materiatow, Polskich Norm
dotyczgcych tych robdt, obowigzujgcych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ogdlnie przyjetych zasad wykonawczych. Zastosowane materiaty muszg by¢
zgodne z PN lub posiadac stosowne atesty. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jako$C wykonania robédt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Materialy
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Weina mineralna - jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku
stopienia skat mineralnych (gitéwnie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma
doskonate wtasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, piyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta weiny mineralnej z widkien bazaltowych.
0,042 0,038 =2 W/m K. Niniejsza wartos¢ tego wspotczynnika dotyczy materiatéw nizszej
gestosci — np. materiatéw z welny mineralnej. Ksztalt piyt winien by¢ regularny, krawedzie
proste, a narozniki nie uszkodzone. Weina powinna tworzy¢ warstwe réwng i ciagta bez
rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy.Plyty i filce
powinny miec na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosé, Scisliwos¢ widkna
powinny by¢ réwnomiernie zaimpregnowane. Plyty z wetny mineralnej przeznaczone do
ocieplania stropodachdw powinny spetniac nastepujace wymagania:

- Scisliwosc pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci.

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni

- nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza niz 40% suchej masy.
Plytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.
Wyroby z welny mineralnej nalezy transportowac i przechowywac w warunkach suchych,
pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Plyty i filce z welny mineralnej moga by¢
stosowane do izolacji termicznej $cian, stropéw. Do izolowania stropodachéw mozna
stosowac ptyty z wetny mineralnej spetniajace podane wyzej wymagania szczegotowe.
Wyroby z welny mineralnej mozna uklada¢ warstwami na sucho pomiedzy legarami.
Wyroby z welny mineralnej muszg spetniac nastepujace kryteria:

-odpornosc na wilgoc

- dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza (np. w otoczeniu o
wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowic
wiecej niz 0,02%

- 0,05% objetosci materiatu,

- odpornos¢ biologiczna

- jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy zadnych pozywek, wetna mineralna nie
moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizmoéw, gni¢ lub by¢ atakowana przez
insekty, robactwo i gryzonie,

- odporno$¢ chemiczna - wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Wartos¢
pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71.77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm
(czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami
budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- paroprzepuszczalnos¢ - przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszczac pare
wodnag, czyli ,oddychac”.

- nietoksycznos¢ — w warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych
wiasciwosci izolacyjnych, wydzielaé szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazow
lub innych niebezpiecznych zwigzkow.

Gestos¢ wyrobow z wetny mineralnej, waha sie od 35 180 kg/m3.

Standardowe wymiary piyt to 1000x800mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm -
w zaleznosci od rodzaju i gestosci materiatu. Wyroby z wetny mineralnej muszg posiadac
aktualne atesty i aprobaty techniczne.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
robot izolacyjnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych i PN i BN.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robét. Rodzaje sprzetu uzywanego do
robot ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakoéciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéow transportu podano w ST "Wymagania
ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodine

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
6. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

6.1. Wymagania ogéine

CzestotliwosS¢ oraz zakres badan robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej
i akustycznej z wetny mineralnej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta materiatu,
udzielajacego gwarancji trwatoéci izolacji oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci nalezy oceniac:

- jakos¢ i wiasciwosc¢ zastosowanych materiatéw,

- prawidiowos¢ (szczelnos¢) utozenia piyt,

- wymiary piyt, z uwzglednieniem tolerancji,

- jako$¢ podtoza i warstw wierzchnich,

- skutecznosc izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

Izolacje z wetny mineralnej obmierza sie jako powierzchnig ptyt w m? skategoryzowang pod
katem gestosci (kg/m3) i grubosci piyty. Powierzchnie oblicza sie wedlug wymiarow
elementu (strop) i okresla sie typ materiatu oraz jego grubo¢. Wielkoéé obmiaréw izolacji
termicznej i akustycznej okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne". Odbioru robét nalezy
dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -

Montazowych.
8.2. Zgodnosc z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okreslajg instrukcje producenta materiatow izolacji termicznej i
akustycznej udzielajgcego gwarangji ich trwatosci oraz normy. Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj i gatunek zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej,

- rownos¢ powierzchni wykonanej izolacji,

- doktadnos¢ i szczelnosc¢ stykow ptyt wetny mineralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym
w niniejszej ST w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz z oceng
jakosci robdt i oceng jakosci uzytych materiatdw

9.2. Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane :

Instrukcje producentow materiatow zastosowanych do wykonania izolacji termicznych.

WG PN - ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow".

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej w budownictwie”.
BN-84/6755-08 ,Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej.
Filce i phyty”.

PN-87/B-02152 ,,

Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych”.
PN-87/B-02151 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach”.
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